
Vaate-työpajan kuitujen tunnistustaulukko 
 

KUITU PALAMINEN SÄHKÖISTYMINEN VEDEN IMUKYKY 

Villa 
(Merinovilla) 

ei syty hyvin,  
palaa huonosti 

helposti hyvä 

Silkki 
ei syty hyvin,  
palaa huonosti/hetken 

helposti huono 

Puuvilla 
ei syty hyvin, 
palaa rauhallisesti 

erittäin huonosti hyvä 

Viskoosi 
ei syty hyvin, 
palaa ärhäkästi 

huonosti erittäin huono 

Polyesteri 
syttyy hyvin,  
palaa hitaasti 

helposti huono 

Tekonahka 
(polyuretaani) 

syttyy hyvin,  
palaa huonosti, sulaa 

huonosti erittäin huono 

Nailon 
(polyamidi) 

syttyy hyvin,  
palaa nopeasti, sulaa 
ja venyy 

helposti hyvä 


